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Patentin numero ja luokka on mainittava kirjelméassdnne PRH:lle,

Patentti- ja rekisterihallitus on tutkinut ylld mainittua patenttianne vastaan esitetyn véitteen. Patentti- ja
rekisterihallitus harkitsee oikeaksi pysyttédé patentin voimassa muutetussa muodossa patenttilain 25 §:n 3
momentin nojalla seuraavilla perusteilla:

PAATOKSEN PERUSTANA OLEVAT ASIAKIRJAT

Viite

Korsnés AB on tehnyt vditteen 27.01.2011 patentti- ja rekisterihallituksen 30.04.2010 mysniimaa patenttia
F1 120904 vastaan. Véitteentekija vaatii patentin kumoamista kokonaisuudessaan puuttuvan uutuuden ja

keksinndllisyyden johdosta, seké sen nojalla, etté keksintd ei ole esitetty niin selvisti, ettd alan ammattimies
voi sen perusteella kéyttda keksintoa (PatlL 25 §).

Viitteen perustaksi véitteentekija on esittényt julkaisut D1 — D12. Julkaisut D2 ja D11 seké julkaisua D12
vastaava F! 112048 B ovat olleet esilléd jo hakemuskisittelyssa. Véitteentekija katsoo, etts viitteen kohteena
olevan patentin itsendisen patenttivaatimuksen 1 mukainen alunan kéyttd ei ole uusi julkaisun D1
perusteella. Uutuudenesteiksi vaatimukselle 1 véitteentekijé esittdsd myds julkaisut D4 — D8, Esitle tuotujen
Julkaisujen perusteella véitteentekijd katsoo myds epiitseniisiltd vaatimuksilta puuttuvan keksinnéllisyyden.

Viitejulkaisut

Viéitteentekija on esittanyt seuraavat viitejulkaisut:

D1: JP 2003-027390 A, englanninkielinen kadnnas, julkinen 29. tammikuuta 2003

D2: WO 03/021040 A1, julkinen 13. maaliskuuta 2003

D3: WO 02/090206 A1, julkinen 14. marraskuuta 2002

D4: Isogai, A., “Factors influencing on retention of alkyletene dimer”, The 1 1th Fundamental Research
Sympaosium in Cambridge, syyskuu 1997, Proceedings sivut 1047-1049

D5: Roberts, J.C., "A review of advances in internal sizing of paper”’, The 11th Fundamental Research
Symposium in Cambridge, 1997, Proceedings sivut 209, 236-237

DB6: Scott, W., “Principles of Wet End Chemistry”, TAPPI Press, Atlanta, Georgia 1996, sivut 103-104
D7: US 6489040 B1, julkinen 3. joulukuuta 2002

D8: US 5427652 A, julkinen 27. kesdkuuta 1995

D9: Viktoria Thomasfolk, “Méldhydrofobering med AKD-lim i narvaro av anjoniska stérsubstanser”,
examensarbete, Institutionen for Pappers- och massateknik, Kungliga Tekniska Hdgskolan, Stockholm,
1999, sivut 26 -27

D10: Strazdins, E., “Theoretical and practical aspects of alum use in papermaking”, Nordic Pulp and Paper
Research Journal, No. 2, Vol 4, heindkuu 1989, sivut 128-134
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D11: WO 01/49938 A1, julkinen 12. heinékuuta 2001
D12: US 2003/0059591 A1, julkinen 27. maaliskuuta 2003

Viitteen kohteena olevat patenttivaatimukset

Itsendisen patenttivaatimuksen 1 kohteena on alunan kaytté hydrofobisen liiman ja markélujatiiman kanssa
kuitupohjaisen pakkausmateriaalin autoklaavikestivyyden lisddmiseksi paineistetulla héyrylla 120 — 200 °C:n
l[Ampédtilassa tapahtuvassa autoklavoinnissa. Epéitsendiset patenttivaatimukset 2 — 10 koskevat vaatimuksen
1 sovellutusmuotoja.

Patentinhaltijan ja vditteentekijan lausumat

Patentinhaltija (Stora Enso Oyj) on antanut lausumansa 08.09.2011 véitteen johdosta ja toimittanut uudet

muutetut patenttivaatimukset 1 - 10. Vaatimusaseteimassa on virheellisesti numeroitu vaatimukset 2 — 10
numeroitla 1 — 9. Patentinhaltija pyytda hylkdaméan vaitteen ja pysyttdmaan patentin voimassa uusien
patenttivaatimusten pohjalta.

, et uusien patenttlvaatlmusten suolapurla
on laajennettu j Ja siihen kuuluu sellaista, m|IIe ei ole perustetta perusasmklrjassa ja ettd keksintd ei ole niin
selvésti esitetty uudessa patenttivaatimuksessa 1, ettd ammattimies voi kayttéa keksintod (PatlL 25 §).
Viitteentekija katsoo, ettd uuden patenttivaatimuksen 1 mukainen alunan kaytté on uusi, mutta viittda sen
olevan vailla keksinnéllisyytta verrattuna joukkoon yhdistelmié julkaisuista D1, D2 ja D4 - D10. Viitteentekij
vaatii patentin kumoamista kokonaisuudessaan.

Patentinhaltija perustelee lausumissaan (10.04.2012 ja 01.11.2012) uusien patenttivaatimusten muutosten ja

lisdysten perustuvan perusasiakirjaan. Patentinhaltija katsoo vastoin véiiteentekijan kantaa, ettei keksinto ole
ammattimiehelle ilmeinen yhdestakéan viitteentekijin mainitsemasta julkaisujen yhdistelmasta.

Paatoksen kohteena olevat patenttivaatimukset

Paatoksen kohteena ovat patentinhaltijan 08.09.2012 toimittamat uudet patenttivaatimukset 1 — 10
(huomioiden vaatimusten virheellinen numercinti 1 — 9) , joissa patenttivaatimuksen 1 kohteena on alunan
kéytié hydrofobisen liiman ja markalujaliiman kanssa kuitupohjaisen pakkausmateriaalin
autoklaavikestavyyden lisdamiseksi paineistetulla hoyrylld 120 — 200 °C:n |ampétilassa tapahtuvassa
autoklavoinnissa, jolloin kuitupohjalia on yksi tai useampia polymeerikerroksia ja

- hydrofobista liimaa on kaytetty 0,5 — 4 kg/t kuivaa kuitupohjaa,

- méarkalujaliimaa on kidytetty 0,2 — 12 kg/t kuivaa kuitupohjaa,

- alunaa on kaytetty 0,1 — 20 kg/t kuivaa kuitupohjaa, ja

- hydrofobisen liiman ja alunan painosuhde kuitupohjassa on valild 1:0,5 - 1:5.

PAATOKSEN PERUSTELUT
Patenttivaatimusten muutokset (PatL 25 § 1 mom. 3 ja 4 kohta)

Uutta patenttivaatimusta 1 on muutetiu véitteen kohteena olevaan patenttivaatimukseen 1 verrattuna siten,
ettd siihen on lisatty uusina tunnusmerkkeina méérite "kuitupohjalla on yksi tai useampia polymeerikerroksia”
ja hydrofobisen ja markélujaliiman maérat sekd alunan maaré ja hydrofobisen liiman ja alunan painosuhde.
Perusta néille lisdyksille 16ytyy perusasiakirjasta (sivu 6, rivit 1 — 3; sivu 5, rivit 10 — 11; sivu 5, rivit 24 - 25;
vaatimus 7; vaatimus 3).

Viitteentekijd esittasd (20.12.2011, kohta 2.1.1; 15.06.2012), ettd patenttivaatimuksen 1 uusi médarittely
"kuitupohjalia on yksi tai useampia polymeerikerroksia” siséltd3d myos vaihtoehdon, jossa kuitupohjan sisidssé
on polymeerikerroksia, ja katsoo, etté taten médrittely laajentaa suojapiiria, eika sille ole perustetta
perusasiakirjassa. Selityksestd (sivu 6, rivit 1 — 3; sivu 8, rivit 22 - 23) ilmenee selvasti, ettei
polymeerikerroksilla tarkoiteta kuitupohjan siséisid kerroksia. Uusi maérittely supistaa véitteen kohteena
olevan patenttivaatimuksen 1 suojapiirid eiké laajenna sité kuten véitteentekija tulkitsee. Maarittely katsotaan
myds perusasiakirjaa vastaavaksi.

Vaitteentekijé (20.12.2011, kohta 2.2.1; 15.06.2012) katsoo, ettd uusi maarittely "hydrofobista liimaa on
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kaytetty 0,5 — 4 kg/t kuivaa kuitupohjaa” laajentaa suojapiirid ja on perusasiakirjan vastainen. Viitteen
kohteena oleva epéitsendinen vaatimus 5 méérittelee, etté "hydrofobilima on ASA-limaa, jota on kiytetty 0,3
— 4 kgit kuivaa kuitupohjaa, edullisesti 0,5 — 1,7 Kg/t". Viitteentekijd katsoo, ettd patenttivaatimuksen 1 uusi
madrittely on laajennus suojapiiriin ek sille ole perustetta perusasiakirjassa, koska uudessa vaatimuksessa
1 liimaa ei ole rajoitettu ASA-liimaksi. Perusasiakirjasta (sivu 5, rivit 10 — 11) ilmenee kuitenkin, etts
“kuitupohjaan lisdtyn hydrofobisen liiman, edullisesti ASA-liman, maara voi olla 0,3 — 4 kg/t kuivaa
kuitupohjaa, edullisesti 0,5 ~ 1, 7 kg/t”. Liiman mé#rat tarkoittavat siis muidenkin hydrofobisten limojen
madria eika vain ASA-liimojen. Uusi madrittely ei laajenna suojapiiria ja se perustuu perusasiakirjaan.
Vaitteentekijé katsoo liséksi, ettd uuden madrittelyn vaihtetuvali 0,5 — 4 kg/t " on perusasiakirjan vastainen,
koska se on yhdistelma vaihteluvéleista 0,3 —4 kg/tja 0,5 — 1,7 Kg/t. Uusi vaihteluvali "0,5 — 4 kg/t" siséityy
perusasiakirjassa esitelylle laajemmalle vaihteluvélille (0,3 — 4 kg#) ja esimerkeissa (1, 2, 5, 8) hydrofobisen
liiman m&&ra kartonkindytteissé on 2,5 kgt, joten uusi vaihteluvali katsotaan perustelluksi perusasiakirjassa.
Laajemman vaihteluvélin rajaamisen uudessa vaatimuksessa 1 esitetyll4 tavalla katsotaan myos
noudattavan EPO:n kéyt4ntd4, josta esimerkking patentinhaltija on toimittanut (01.11.2012) EP-paatoksen
T0002/81. P&atoksen mukaan on sallittua muodostaa laajemmasta madaritteests 150 — 300 °C, edullisesti
180 — 240 °C, suppeampi méérite 180 — 300 °C. Vastaavasti esilld olevan patenttivaatimuksen 1 madritteen
"0,5 - 4 kg#t...” katsotaan olevan suppeampi maarittely perusasiakirjan (sivu 5, rivit 10 - 11) madrittelystd "0,3
—4 kgh..., edullisesti 0,5 —1,7 kg/t...".

Viitteentekija (20.12.2011, kohta 2.3.1) vaittaa, ettd uuteen patenttivaatimukseen 1 lisatty maérittely
"mérkalujalimaa on kaytetty 0,2 — 12 kg/t kuivaa kuitupohjaa” laajentaa suojapiirid ja on perusasiakirjan
vastainen. Viitteen kohteena oleva epaitsenainen vaatimus 7 madrittelee, ettd "markslujaliima sisaltag
PAAE -liimaa, jota on kéaytetty 0,2 — 12 kg/t kuivaa kuitupohjaa...”. Viitteentekija katsoo, etta
patenttivaatimuksen 1 uusi méérittely on laajennus suojapiiriin eiké sille ole perustetta perusasiakirjassa,
koska uudessa vaatimuksessa 1 limaa ei ole rajoitettu PAAE-limaksi. Perusasiakirjasta (sivu 5, rivit 24 — 26)
iimenee kuitenkin, ettd "mérkalujaliimaa, edullisesti PAAE-limaa, voidaan lis#ta kuitupohjaan 0,2 — 12 kg/t
kuivaa kuitupohjaa... ". Liiman maérat tarkoittavat siis muidenkin mérkalujaliimojen méaéaria eikd vain
PAAE-liimojen. Uusi méarittely ei laajenna suojapiirid ja se perustuu perusasiakirjaan.

Uusiin patenttivaatimuksiin tehdyt muutokset ja lisdykset ovat hyviksyttdvissa, koska ne perustuvat
perusasiakirjaan eivdtka laajenna aikaisempaa suojapiirié.

Keksinnon toisinnettavuus (PatL 25 § 1 mom. 2 kohta)

Viitteentekiji esittas Patl 25 §:44n viitaten(20.12.2011, kohta 2.1.2), ettd uusi patenttivaatimus 1 on
epéselva eikd sisalld riittévasti tietoa, jotta ammattimies voi kéyttaa keksintod. Vaiteperusteena Patl 25 § 1
mom. 2 kahdan mukaan voi olla se, ettd patentti tarkoittaa keksintda, jota ei ole esitetty niin selvisti, etts
ammattimies voi sen perusteella kdyttdé keksintéa. Vaiteperusteena ei voi olla se, ettd keksint6 on maéritelty
epéselvésti patenttivaatimuksissa, jos selitys on kuitenkin niin selva, ettd ammattimies voi sen perusteella
kayttad keksintda. Esilld olevassa tapauksessa on keksinté esitetty selityksess riittdvan selvisti alan
ammattimiehelle.

Uutuus ja olennainen ero (keksinnollisyys) (PatL 25 § 1 mom. 1 kohta; PatL 2 §)
Uutuus

Léheisints tekniikkaa kuvaavasta julkaisusta D1 (vaatimukset 1, 6; [0017], [0019], [0036]) tunnetaan
pakkausmateriaali, joka kasittdé kuitupohjan, joka on ensin kasitelty mérkalujaliimalla (epikloorihydriini, 0,3 %
tai véhemmén), hydrofabisella liimalla (AKD tai ASA) sekd alumiinisulfaatilla ja sen jélkeen impregnoitu
polyisosyanaatilia (6 % tai vBhemman, edullisesti 2 — 4 %) méirkélujuuden parantamiseksi ([0031]).
Kuitupohjan toisella tai molemmilla puolilla voi olla polymeerikerroksia ([0034], [0036]). Julkaisusta ([0003],
[0006] ilmenee, ettd pakkausmateriaalilla voidaan ratkaista tunnetun tekniikan pakkauksissa esiintyvia
ongelmia kuten veden imeytyminen kuitupohjan reunassa. Vaikka juikaisusta D1 tunnetun kuitupohjaisen
pakkausmateriaalin ei esitetd olevan nimenomaan autoklaavikestévéa, voidaan sen kuitenkin katsoa
toimivan autoklaavi-olosuhteissa, koska sitd késitelldén sterilointildmpdtilassa 121 °C:ssa (retort
sterilization; [0032], [0036]), joten olosuhteiden katsotaan vastaavan patenttivaatimuksessa 1 méariteltya
autoklaavikasittelya.

Uudessa patenttivaatimuksessa 1 méaritelty alunan kéyttd eroaa siten julkaisusta D1 tunnetusta kiytosta
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siind, etta julkaisusta D1 ei iimene vaatimuksessa 1 madriteltyjé hydrofobisen liman ja mérkalujaliiman
mMa&dria, alunan maaras eikd hydrofobisen liiman ja alunan painosuhdetta. Julkaisusta D1 ei ilmene lainkaan
hydrofobisen liiman eiké alumiiniyhdisteen maérid eiké niiden painosuhdetta. Julkaisun
pakkausmateriaalissa on mérkalujalimana toimivaa epikloorihydriinia enintdsn 0,3 % ja polyisosyanaattia on
2 - 8 %. Koska julkaisun D1 perusteella pakkausmateriaalin impregnointi markélujalimalla
(polyisosyanaatilla) nayttda valttamattomalts toimenpiteeltd, jotta siitd valmistettu pakkaus kestdé rankoissa
olosuhteissa (vaatimus 6; [0031], [0036]), on markalujaliiman kokonaismé&ara vahintadsn 2 %, miki on
selvésti korkeampi kuin patenttivaatimuksessa 1 maaritelty mérkélujaliiman korkein maara 1,2 % (12 kgh).

Viitteentekija tulkitsee (20.12.2011; kohta 4.1), ett4 julkaisusta D1 tunnetun autoklaavipakkauksen
mérkélujaliiman osuus on 3 kg tai vdhemmin, mika sisaltyy patenttivaatimuksessa 1 méaéritellylle
vaihteluvilille, ja katsoo, ettd tunnettu autoklaavipakkaus eroaa patenttivaatimuksessa 1 mééritellysts
pakkauksesta hydrofobisen liman ja alumiiniyhdisteen maZrien ja niiden painosuhteiden osalta. Julkaisun D1
vaatimukset 1 — 5 koskevat paperia, joissa mérkéliimana toimivan epikloorihydriinin osuus on 0,3 % tai
vahemmadn, ja vaatimusten 3 — 5 mukaisissa papereissa mérkélujaliman osuutta liséa polyisosyanaatti, jota
voi olla 6 % tai védhemman. Vaatimus 6 koskee kamposiittipakkausta, joka késittdd muovisen
sisdpakkauksen péillystettynd ulkopakkauksella, joka on muodostetiu kuumaa vetts kestavasts,
polyisosyanaatilla impregnoidusta paperista, joka paperi on jonkin vaatimuksen 1 — 5 mukainen. Selityksen
([0024], [0031], [0036]) perusteella paperin impregnointi polyisosyanaatilla (eninta4n 6 %, edullisesti 2 — 4 %)
nayttaa olevan vaittdmaton toimenpide autoklaavikestédvyyden aikaansaamiseksi. Julkaisussa D1 tunnetussa
autoklaavipakkauksessa katsotaan mérkalujaliiman osuuden olevan siten vahintaan (polyisosyanaatti) 2 %,
jota liséa viela epikloorihydriinin osuus (0,3 % tai vihemman).

Itsendisessa patenttivaatimuksessa 1 maéritelty alunan kaytt6 seki epéitsendisissa patenttivaatimuksissa 2
~ 10 méaéritellyt sovellutusmuodot ovat uusia julkaisuun D1 ndhden.

Olennainen ero (keksinndllisyys)

Patenttivaatimuksen 1 kohteena oleva alunan kéytté eroaa laheisint4 tekniikkaa kuvaavasta julkaisusta D1
tunnetusta kéytdstd uudessa patenttivaatimuksessa 1 mééritellyn spesifisen lliimakombinaation osalta, jossa
mérkélujaliiman mééréd (1,2 %) on selvésti alhaisempi kuin tunnetussa autoklaavipakkauksessa (yli 2 %).
Keksinndn oleellisena etuna julkaisuun D1 nihden patentinhaltija esittda, ettd julkaisun D1 korkea
isosyaniittima&ra haittaa tai jopa estéé pakkausmateriaalin kierrdtyksen uusiomassaksi, kun taas keksinnén
alemmilla liimam&4arilld pakkausmateriaali on kierratyskelpoista. Alunan kaytélla yhdessa hydrofobisen liiman
ja méarkalujaliiman kanssa vaatimuksessa 1 mééritellyssi liimakombinaatiossa on osoitettu esimerkein
olevan pakkausmateriaalin raakareunaimeytymistd vahentéva vaikutus autoklaaviolosuhteissa. Uudessa
patenttivaatimuksessa 1 méariteity keksinto ei ole iimeinen alan ammattimiehelle julkaisun D1 perusteella,
joten se on keksinnéllinen julkaisuun D1 nahden.

Viitteentekija mydntdd tausumassaan (20.12.2011), ettd 08.09.2011 toimitettujen patenttivaatimusten
mukainen alunan kéyttd on uusi, mutta vaittaa, ettei se ole keksinnéllinen verrattuna joukkoon yhdistelmis
julkaisuista D1, D2 ja D4 — D10 (D1 yhdessa D7/D8/D9/D2+D10 tai D4/D5/D6 yhdessé D7/D8/DS/D2+D10).

Julkaisu D7 (vaatimukset 1, 3, 7, @, 13) ei koske pakkausmateriaalia, vaan usealla paperikerroksella
padllystettyd kipsistd seinélevyd. Paperikerroksia on késitelty hydrofobisen liiman (AKD tai ASA) ja
markalujaliiman seka alunan yhdistelmalla tarkoituksena estdd veden ja vesihdyryn imeytyminen paperiin,
miké aiheuttaa paperikerrosten irtoamista toisistaan. Lampokésittelyna julkaisu (palsta 5, rivit 19 — 26) esittas
levyn kuivaamisen uunissa, miké kasittely eroaa olennaisesti pakkausmateriaalin kasittelysta paineistetulla,
kuumalla hoyrylld autoklaavissa. On epétodennikdistd, ettd alan ammattimies osaisi etsid julkaisusta D7
tietoa paperin limakombinaation madarista yhdistettviksi julkaisusta D1 tunnettuun alunan kéyttéon ja nain
pdatya patenttivaatimuksen 1 mukaiseen keksintoon, kuten véitteentekija esittas.

Julkaisu D8 (tiivistelma; palsta 3, rivit 62 — 68; palsta 4, rivit 23 — 32; palsta 5, rivit 7 — 11) koskee
uusiopaperia, joka soveltuu esimerkiksi pakkausmateriaaliksi. Kuitupohja on késitelty markalujaliimalla,
hydrofobisella liimalla (AKD tai ASA) sekd liséksi alunalla, mérkélujan uusiopaperin aikaansaamiseksi.
Julkaisussa ei ole viittausta paperin autoklavointiin ja siind ongelmana olevaan raakareunaimeytymiseen,
jonka suhteen keksinnolld on saavutettu parannusta. Ei ole ilmeist4, ettd alan ammattimies etsisi ratkaisua
autoklavoinnin ongelmiin julkaisusta D8, ja yhdistamalld D8 ja D1 olisi paatynyt patenttivaatimuksen 1
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mukaiseen keksintdon.

Julkaisusta D9 tunnetaan kuitupohjan valmistus, jossa lis4tdan paperimassaan alunaa yhdessa hydrofobisen
fiiman (AKD) ja hartsiliman kanssa veden tunkeutumisen estamiseksi kuitupohjaan. Julkaisusta i iimene
markalujaliiman kéyitoa eika siitd ilmene kuitupohjan autoklaavikestévyys. Viitteen tekijan esitidmalla
julkaisujen D1 ja D9 yhdisteiméll4 ei siten paadytd patenttivaatimuksessa 1 méaariteltyyn keksintson.

Julkaisu D2 (vaatimukset 1 — 8), joka on ollut esilld hakemuskésittelyssé, kuvaa paallystamatonts
pakkauskartonkia, joka on tarkoitettu kestdmégn héyrysterilointi. Kuitupohjan veden tunkeutumista on
vahennetty tekemélld koko kuitupohja hydrofobiseksi limalla, joka késittd4 hydrofobista limaa, kuten AKD,
jota on kaytetty 2 — 4 kgtt, ja alunaa voidaan lisété (sivu 8, rivit 1 - 2). Julkaisusta ei iimene mérkalujaliiman
kiyttoa.

Julkaisusta D10 ilmenee, ettd paperin valmistuksessa alunalla on edullinen vaikutus erityisesti yndessi
ASA-liiman kanssa kosteuden imeytymisen ehkéisyssa. Julkaisussa D10 ei ole mainintaa paperin
autoklaavikestévyydestd eikd markélujaliiman kéytosta.

Viitteentekijén esittdmalla julkaisujen D1, D2 ja D10 yhdistelmélla ei pA4dyta patenttivaatimuksen 1
mukaiseen keksintdon, koska julkaisuista D2 ja D10 ei iimene mérkélujaliiman maara eikd yhdistamisen
katsota olevan ilmeistd alan ammattimiehelle.

Julkaisuista D4 — D6 tunnetaan kuitupohjan valmistus, jossa paperimassaan lisata4n hydrofobista liimaa,
mérkd&lujaliimaa ja lisdksi alunaa, veden imeytymisen vahentédmiseksi kuitupohjassa. Julkaisuista ei iimene
kuitupohjan kéyttééd autoklaaviolosuhteissa. Viitteentekija esittéd, ettd jokin julkaisuista D4 — D6 yhdistettyna
Jonkin julkaisun D7 - D8 tai D2+D10 kanssa, muodostaa keksinnéllisyyden esteen patenttivaatimuksen 1
mukaiselle keksinnolle. Koska mik&an edelld mainituista julkaisuista ei kisittele autoklavointia ja siina
esiintyvis ongelmia, ei ole alan ammattimiehelle iimeisté yhdistéé julkaisujen tietoja pyrkiessaan lisaamaan
pakkausmateriaalin autoklaavikestavyyttd ja paatya patenttivaatimuksessa 1 médriteltyyn keksintosn.

Uudessa itsendisessé patenttivaatimuksessa 1 madaritelty alunan kéytts ei ole iimeinen viitteentekijan
esittamista julkaisuista yksindan tai niiden yhdistelmisté, joten se eroaa olennaisesti tunnetusta tekniikasta.
Koska itsenéinen patenttivaatimus 1 eroaa olennaisesti tunnetusta tekniikasta, myds siihen viittaavat
epéitsendiset patenttivaatimukset 2 - 10 eroavat olennaisesti tunnetusta tekniikasta.

Yhteenveto pdatoksestid

Viite hyldtaan ja patentti pysytetdan voimassa muutetussa muodossa (12.2.2013 toimitetut
patenttivaatimukset, joissa patenttivaatimusten numerointi on korjattu 8.9.2012 annettuihin
patenttivaatimuksiin ndhden) PatL 25 § 3 mom. nojalla, silla ei ole mitd4n PatL 25 § 1 mom. mukaista
perustetta patentin kumoamiselte.

Vanhempi tutkijainsinoori Riitta Jokitalo
Vanhempi tutkijainsinoori Riitta Lantela
Puhelin: (09) 6939 53586

T&md asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.
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Oheisena valitusosoitus

Patentti- ja rekisterihallituksen merkint6ja:

P&étés on annettu tiedoksi saantitodistusta vastaan

P&atds on annettu tiedoksi kuuluttamalla Patentti- ja rekisterihallituksen
julkaisemassa lehdessi

Paatds on annettu tiedoksi hakijalle/asiamiehelle/ldhetille
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